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首先，在其它条件保持不变的情况下，我们不滴加反应物 K2PtCl6，只是用 NaBH4

来还原 NiCl2，看能否得到单分散 Ni 纳米粒子。图 4-11为 60 ℃下得到的产物 Ni 的 TEM

图。可以看到，无法得到单分散的 Ni 纳米粒子，得到的产物是微米级絮状的块体 Ni 材

料，说明在 PVP作保护剂的情况下，无法通过 NaBH4直接还原 NiCl2来制备单分散的

Ni 纳米粒子，这与 Co纳米粒子不同。改变体系的反应温度，在 25 ℃下同样无法得到

单分散的 Ni 纳米粒子，也是一些絮状的快体材料，但存在一些小的颗粒(如图 4-12所示)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-12 TEM images of Ni nanoparticles obtained at 25 ℃℃℃℃ under the same conditions 

of NiPt nanoparticles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-13 TEM images of NiPt nanoparticles obtained at 60 ℃℃℃℃ when NiCl2 and K2PtCl6 

were mixed together at first  


